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KATILARDA GENLEŞME
	MADDE
	UZAMA KATSAYISI(λ) (1/ °C)

	ALÜMİNYUM
	2,5.10-5

	BAKIR
	1,7.10-5

	CAM
	9.10-5

	ÇELİK
	1,1.10-5

	ÇİNKO
	2,6.10-5

	DEMİR
	1,2.10-5

	GÜMÜŞ
	1,9.10-5

	KURŞUN
	2,9.10-5

	TUĞLA VE BETON
	1,0.10-5

	PİRİNÇ
	1,8.10-5

	ISIYA DAYANIKLI CAM
	3.10-6

	LASTİK
	80.10-6

	KAYA TUZU
	4.10-5

	PLATİN
	9.10-5


